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PROCEDIMENTO PARA ENSAIOS COM USO DO ESPECTROMETRO

1) O objetivo do presente documento é definir um procedimento Unico nos
ensaios de fiscalizacdo técnica de joias e bijuterias com uso do Espectrometro,
em conformidade com a Portaria Inmetro n°® 43 de 22 de janeiro de 2016.

2) As davidas sobre o equipamento e seu uso devem ser dirimidas no manual do
equipamento ou nas demais apresentacdes fornecidas pelo fabricante. Portanto,
além deste procedimento, as orientacdes para uso do espectrémetro sao
compostas pelos seguintes documentos:

Manual do Espectrémetro Elva X Prospector 3;

Apresentacdo sobre Protecdo Radioldgica;

Apresentacao sobre o Equipamento;

Apresentacdo sobre Analisador Portati de Raios-x Aplicado a
Identificacdo Positiva de Materiais;

Modelo de Laudo para os resultados obtidos;

3) Defini¢cdes sobre o ensaio:

O resultado do ensaio deve ser a média 3 mediacbes de cada amostra, com
duracéo de 20 segundos cada e abertura de 5 mm. Para tal, siga o procedimento
no equipamento:

3.1. Ao iniciar o ensaio com uso do espectrometro, escolha a op¢ao Ligas
metalicas .
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3.2 Em seguida clique em Opcdes, em seguida Médias e escolha a opcao
Média de 3 medices .

3.3 Ainda em Opcobes, clique em Duracdo e defina, digitando, o tempo de 20
segundos .
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3.4 Sempre opte pelo colimador de 5 mm.
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4) Realizacdo do ensaio:

4.1. Posicione o objeto a ser ensaiado na janela de medicao e feche a tampa.
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4.3. Realize trés mediacdes (1/3; 2/3; 3/3). O resultado de cada uma delas
aparecera na tela.
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Hoje, 5:02 7M. (3 alianca 1

Au: 75.71 2013%
Ag: 15.15 £015%
Cu: 8.54 £006%
Zn: 0.55 +0.05%
Ni:  0.028 +0.022%
Co: 002 £003%

4.4. Nomeie a amostra.

4.5. Lembre-se dos niveis maximos de Cadmio e Chumbo estabelecido na
Portaria: 0.01% e 0,03% respectivamente.

4.6. Ao coletar, tenha sempre amostra, contra-prova e testemunha.

5) Arguivamento dos ensaios:




5.1 Para arquivar os ensaios de um objeto (lembre-se: sédo trés ensaios sempre!),
clique em Opcbes, em seguida escolha Definicdbes e, por fim, opte pelo
Armazenamento de medicdes
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5.2. Em seguida, defina o periodo e o local do arquivo (pode ser no cartdo ou no
préprio equipamento). Por fim, os laudos conclusivos para a finalizacdo da acao
de fiscalizacdo devem obedecer ao procedimento previsto utilizando a tela
reservada para fiscalizagéo técnica.

6) Calibracédo energética do equipamento:

6.1 Sugerimos que mensalmente seja realizada a calibracdo do Espectrémetro
gue dever ser realizada com a segunda senha do equipamento.



6.1 No item Opcg0es, cligue em Calibragcdo energética
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6.3 A calibracdo deve estar de acordo com os limites estabelecidos no manual.
A apresentacdo dos dados pode ser vista em detalhes da calibracdo e/ou

calibracao do espectro conforme abaixo.
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